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Epoxy and fiberglass tube, manufactured at 45° crossed filament winding
Tubo de fibra de vidrio y resina Epoxi, fabricado por filamento bobinado cruzado a 45°
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DEJE L(mm) | D(mm) D1(inch.) REFERENCIA

25 1000 | 435 1/2" 49625100

25 1500 | 435 1/2" 49625150

25 2000 | 435 1/2" 49625200

30 1000 | 495 1" 3/4 49630100

30 1500 | 49,5 1" 3/4 49630150

30 2000 | 495 1" 3/4 49630200

35 1000 | 555 1"7/8 49635100

35 1500 | 555 1"7/8 49635150

35 2000 |[555 1"7/8 49635200

40 1000 | 60,5 2"1/8 49640100

40 1500 | 60,5 2"1/8 49640150

40 2000 | 60,5 2"1/8 49640200

GRP STERNTUBE
TUBO BOCINA PRFV COMPLETO
... MATERIAL = [ _ . ACABADO  |. TRATAMIENTO| PRESENTACION | ESCALA
PRFV Filament winding (cruzado) | - Lijado exterior 1:2
DIBUJADO VERIFICADO |erapo Precision| FECHA CREACION
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